
稼働１年半で歯車軸損傷
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焼入れは心部を硬化しないものです。
したがって、硬度の実測値はこの楕円の領域内

に存在しないのが正常です。

心部に硬度の高い点が存在しているのは、
焼入れ以前からすでに硬度の高い点が存在
していたか、焼入れ性を極度に高める元素
成分が材質内に偏在していたかを示します。軸直角断面

焼入れ不良による事故品
（高周波焼入れ）


